Name: Vom Eisenerz zum Stahl 05.05.2021

Video: Vom Eisenerz zum Stahl

Schreibe unterhalb die im Video vorkommenden Be-
griffe und Zusatzinformationen (sie werden im Laufe
des Videos eingeblendet) auf!

(1) Womit wird der Hochofen befiillt?

(2 Erganze die Liicken!
Eisenerz wird zum sogenannten gebacken.
Hochofen haben eine Hohe von bis Meter und produzieren bis zu

Tonnen Roheisen am Tag.

Die Schlacke dient als Rohstoff in der Bauindustrie, z. B. fur die Herstellung

von

(3) Welche unterwiinschten Stoffe sind im Roheisen enthalten?

(4 Erganze die Liicken!
Roheisen ist und muss

werden.
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(5 Womit wird der Stahlkonverter befiillt?

(6 Ergianze die Liicken!
wird aufgeblasen, dadurch verbrennt der

. Es entsteht

@ Welche Legierungsstoffe werden dem Stahl beigemengt?

Ergénze die Liicken!
Es gibt Uber verschiedene Stahlsorten.
Stahlblocke (bis zu Tonnen schwer), nennt man
Bei der Erzeugung von Blechen wird das Warmband zu sogenannten

aufgewickelt.

:(3: Auf den folgenden Seiten erhaltst du genauere Informationen zur Herstellung von
* Roheisen und Stahl sowie zur Verarbeitung.
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